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Enzim immobilizasyonunda doğal ve sentetik 
kullanılmaktadır. Taşıyıcı membran, suda çözünmeyen katı veya polimer olabilir. Enzim 
immobilizasyonunda kullanılacak olan taşıyıcıda aranan özellikler aşağıda verilmiştir (Broun, 1978).

İmmobilizasyon sonucunda enzim 
değişebilmektedir. Enzim molekülünün hareket yeteneği sınırlanır, konformasyonu değişir, kovalent 
bağlanması sonucu yükü ve kimyasal yapısı değişir. Teorik olarak aktivitesinde düşme beklenir. Bunun 
yanında aktivitesinin arttığı veya değişmediği durumlarda gözlenebilmektedir.

Adsorpsiyonun büyüklüğü, toplam yüzey alanının adsorpsiyon için uygun olan kısım olarak 
tanımlanan özgül yüzey alanı ile orantılıdır. Gözenekli veya parçacıklı bir yapının sonucu olarak 
tanımlanan özgül yüzey alanı ile orantılıdır. Gözenekli veya parçacıklı bir yapının sonucu olarak 
adsorbanın geniş bir yüzey alanına sahip olması tercih edilir.

Ortamın pH’sı birkaç nedenden dolayı adsorpsiyonun büyüklüğünü etkileyebilir; Hidronyum 
(H3O

+) ve Hidroksit (OH-) iyonları kuvvetle adsorplandıklarından, diğer iyonların adsorpsiyonu 
çözeltinin pH’sından etkilenir. Ayrıca asidik ve bazik bileşiklerin iyonlaşma derecesi, adsorpsiyonu 
etkiler. Genellikle sulu çözeltilerden organik elektrolitlerin adsorpsi
bilinmektedir. 

Şekil 1. Serbest ve bağlı enzime pH etkisi
ZnCl2 ile serbest enzimin pH aktivite etkisi şekil.1 da görülmektedir.  ZnCl

pH 6’da ulaşmaktadır. Burada bağlı enzim spesifik asit katalizlidir.
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Enzim immobilizasyonunda doğal ve sentetik birçok organik ve inorganik materyal 

kullanılmaktadır. Taşıyıcı membran, suda çözünmeyen katı veya polimer olabilir. Enzim 
immobilizasyonunda kullanılacak olan taşıyıcıda aranan özellikler aşağıda verilmiştir (Broun, 1978).

İmmobilizasyon sonucunda enzim molekülünün fiziksel ve kimyasal özellikleri 
değişebilmektedir. Enzim molekülünün hareket yeteneği sınırlanır, konformasyonu değişir, kovalent 
bağlanması sonucu yükü ve kimyasal yapısı değişir. Teorik olarak aktivitesinde düşme beklenir. Bunun 

vitesinin arttığı veya değişmediği durumlarda gözlenebilmektedir. 
Adsorpsiyonun büyüklüğü, toplam yüzey alanının adsorpsiyon için uygun olan kısım olarak 

tanımlanan özgül yüzey alanı ile orantılıdır. Gözenekli veya parçacıklı bir yapının sonucu olarak 
mlanan özgül yüzey alanı ile orantılıdır. Gözenekli veya parçacıklı bir yapının sonucu olarak 

adsorbanın geniş bir yüzey alanına sahip olması tercih edilir. 
Ortamın pH’sı birkaç nedenden dolayı adsorpsiyonun büyüklüğünü etkileyebilir; Hidronyum 

) iyonları kuvvetle adsorplandıklarından, diğer iyonların adsorpsiyonu 
çözeltinin pH’sından etkilenir. Ayrıca asidik ve bazik bileşiklerin iyonlaşma derecesi, adsorpsiyonu 
etkiler. Genellikle sulu çözeltilerden organik elektrolitlerin adsorpsiyonunun pH azaldıkça arttığı 

 
Şekil 1. Serbest ve bağlı enzime pH etkisi 

ile serbest enzimin pH aktivite etkisi şekil.1 da görülmektedir.  ZnCl2 maksimum aktiviteye 
pH 6’da ulaşmaktadır. Burada bağlı enzim spesifik asit katalizlidir. 
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kullanılmaktadır. Taşıyıcı membran, suda çözünmeyen katı veya polimer olabilir. Enzim 
immobilizasyonunda kullanılacak olan taşıyıcıda aranan özellikler aşağıda verilmiştir (Broun, 1978). 
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