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Yaygın olarak kullanılan endüstriyel adsorbanlar arasında çevre kirliliğini kontrol amacıyla, şu 

an kullanılan adsorbanların en önemlisi , yüksek gözenekliliğe sahip aktif karbonlardır.ticari olarak 

aktif karbonlar odun, turba, linyit, Hindistan cevizi kabuğu, pirinç kabuğu, fındık kabuğu ve yağ 

ürünlerinden elde edilen karbonların farklı işlem basamaklarından geçirilmek suretiyle aktive 

edilmesiyle elde edilir. 

Adsorpsiyon, bir yüzey veya ara kesit üzerinde bir maddenin birikmesi ve derişiminin artması 

olarak tanımlanmaktadır. Tanımda kullanılan ara yüzey bir sıvı ile bir gaz, katı veya bir başka sıvı 

arasındaki temas yüzeyi olabilir. 

Reaksiyon ortamındaki kirlilik unsurlarının uzaklaştırılmaya çalışılması maliyeti arttıracaktır. 

Bunun yanı sıra serbest enzimler sürekli üretim proseslerinde de tercih edilmezler. Enzimlerin bir çok 

alanda çeşitli amaçlarla kullanılmaya başlamasından dolayı, enzimleri daha ekonomik ve kullanışlı 

hale getirme çalışmaları artmıştır. Bu nedenle serbest enzimlerden daha fazla yararlanabilmek için 

immobilizasyon teknikleri geliştirilmiştir. 

Koh ile aktive edilerek hazırlanan aktif karbon örneğine ait farklı derişimlerdeki termodinamik 

değerlerden bazıları(ΔH=54,5190  ΔS=128,5344 ΔG313= -40176,7482)dır. Gaz veya sıvı fazdaki atom, 

iyon veya moleküller bir katı yüzeyine adsorplandıklarında hareketlerinde bir azalma olur ve 

enropileri düşer. Çözelti ortamındaki adsorpsiyon durumlarında entropi değişimi bazen pozitif 

olabilmektedir. Sabit sıcaklık ve basınçta adsorpsiyon genellikle kendiliğinden gerçekleştiği için 

adsorpsiyon esnasındaki serbest entalpi değişimi veya gibbs serbest enerjisi negatif işaretli olur. 
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